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Sktad chemiczny / Composition
Gramatura / Weight

Szeroko$¢ / Width

100% poliester / polyester
230 g/m? (£10%)

142 cm +2cm

Odpornoéc¢ na Scieranie / Abrasion Resistance
(1SO 12947-2:2000)

31500 cykli / cycles

Odpornosc koloru na tarcie / Color fastness to rubbing

(1SO 105 X12:2005)

- suche / dry
- mokre / wet 4-5
Odpornosc koloru na $wiatto / Color fastness to light 4
(IS0 105 B02:2014-11 metoda 2)
Odpornos¢ na pilling / Pilling resistance s
(150 12945-2:2002)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie / Tearing Strenght
(IS0 13937-3:2002)
- osnowa / warp 73N
- watek / weft 63N
Przesuniecie nitek w szwie / Seam Performance
(IS0 13936-2:2005)
- osnowa / warp 1mm
- watek / weft Tmm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie / Tensile strength
- kierunek wzdtuzny / longitudinal direction 640 + 10 N
- kierunek poprzeczny / cross direction 510 10 N

Barwniki azowe / AZO dyes

Nie wykryto / Not detected

Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate

Nie wykryto / Not detected

Trudnopalnos¢ / FR

Na zamowienie / On request

Czyszczenie i pielegnacja / Cleaning and care
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LECH FABRICS Sp. z 0.0.
Krajowa 17, 62-025 Kostrzyn, PL

Informujemy, ze kolorystyka tkanin moze nieznacznie odbiegac¢ od probek
zamieszczonych w katalogach.

Wyniki testdw zostaty zgromadzone z réznego rodzaju prébek materiatow
i reprezentujg $rednig rezultatow.

Firma Lech nie ponosi odpowiedzialnosci za powstate szkody powstate w
wyniku niepoprawnego uzytkowania i czyszczenia materiatu.

. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstaty podczas uzytkowania mebli jest

rzecza naturalna.

Migracja barwnikéw z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne
jest naturalna i nieunikniona.

. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja reklamacji.

Niewielkie odchylenia miedzy partiami produkcyjnymi sa efektem
zréznicowanych proceséw fabrycznych. Nie wptywaja one jednak na jakos¢
produktu i w zwigzku z tym nie stanowig podstawy do reklamacji.

zamowienia@lechfabrics.com
export@lechfabrics.com

. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from

samples placed in catalogues.

. Test results were received by various samples and therefore presenting

average indicative values

. Lech does not take any responsibility for any damage caused by

inappropriate use, cleaning or additional waterproofing

. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture

is a natural thing.

. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is

natural and inevitable.

. Mechanical damage is not subject to complaint.

Minor variations between production batches are the result of different
manufacturing processes. However, they do not affect the quality of the
product and therefore do not constitute grounds for complaint.

tel. +48 61 818 20 78
www.lechfabrics.com
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